Hinweise und Richtlinien

fur die Planung und Ausfuhrung
von FlieBestrichen

auf Calciumsulfatbasis

Merkblatt Nr. 3

der Industriegruppe Estrichstoffe

des Industrieverbandes Werktrockenmortel e. V.
des Bundesverbandes der Deutschen Mortelindustrie e. V.

Calciumsulfat-FlieBestriche
auf FuBbodenheizung

Dieses Merkblatt soll dem Architekten und

i
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Es basiert auf langjahrigen baupraktischen
Erfahrungen und ergénzt die einschldgigen
normativen Regeln.
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Calciumsulfat-FlieBestriche auf FuBbodenheizung

FlieBestriche auf der Basis von Calciumsulfat, im
folgenden FlieBestriche genannt, haben sich seit
Jahrzehnten im Innenbereich bewahrt und gewin-
nen aufgrund vielfaltiger technischer Vorteile in
den letzten Jahren rasch an Bedeutung.

Besonders als Heizestriche bieten sich FlieBestriche
aufgrund der optimalen HeizrohrumschlieBung, der
hohen Warmeleitfahigkeit und der geringen
Schichtdicke an. Der FlieBestrich nimmt die Warme
schnell von den Heizrohren an und gibt sie schnell
an den Oberbelag bzw. an die Raumluft weiter.
Hierdurch erhdlt man einen Heizestrich, der ener-
giesparend ist und schnell auf Temperaturverande-
rungen reagieren kann. Dariiber hinaus beglinstigt
das bei Calciumsulfat-FlieBestrichen mdgliche
friihzeitige Aufheizen nach dem Einbau einen
schnellen Bauablauf.

Voraussetzung flr eine problemfreie Nutzung ist
die fachgerechte Ausfiihrung der beheizten
FuBbodenkonstruktion sowie das fachgerechte
Aufheizen des Estrichs zur Uberpriifung der Kon-
struktion und zur kontrollierten Austrocknung.

1. Ausflihrung

Heizestriche werden als schwimmende Estriche
ausgeflhrt. Daher sind grundsatzlich die Anforde-
rungen an schwimmende Estriche gemaB DIN
18560-2 zu beachten. Darlber hinaus wird gefor-
dert, daB3 die Zusammendrickbarkeit der
Dammschicht d, /dg 5 mm nicht Uberschreitet, der
Randddmmstreifen mindestens 8 mm dick ist und
eine horizontale Bewegung von mindestens 5 mm
zulaBt.

Bewegungen, die der Estrich infolge Temperatur-
anderung ausflhrt, dirfen nicht behindert werden.
In DIN 18560-2 wird darliber hinaus empfohlen,
bei Heizestrichen Bewegungsfugen im Estrich und
im Bodenbelag unabhdngig von der Art des Estrichs
und des Bodenbelages in jedem Fall entsprechend
den angegebenen FlachenmaBen anzuordnen. Der
Fugenplan ist vom Bauwerksplaner zu erstellen.
Wird bei FlieBestrichen auf Bewegungsfugen ver-
zichtet, sollte jedoch der Randstreifen entspre-
chend dicker dimensioniert werden. Hersteller-
richtlinien sind zu beachten.

Aufgrund der hohen Biegezugfestigkeit von
FlieBestrichen kann die Estrichnenndicke lber den
Heizelementen bei einer Verkehrslast von 1,5 kN/m?

(Wohnungsbau) auf 35 mm (Bauart A1, DIN 18560-2)
reduziert werden. Dies setzt im eingebauten
Zustand eine Biegezugfestigkeit von mindestens
4,1 N/mm? voraus, was in der Regel von FlieBes-
trichen der Festigkeitsklasse AE 20 erreicht wird.
Bei hoheren Biegezugfestigkeiten kann die Rohr-
uberdeckung unter Berlcksichtigung der Herstel-
lerangaben weiter reduziert werden. Die Estrich-
konstruktion muB bei reduzierter Nenndicke die
Anforderungen an die Eignungsprifung entspre-
chend DIN 18 560-2 erfillen.

Die Ddmmstoffe und Heizrohre miissen waagerecht
verlegt sein, damit eine gleichméaBige Heizrohr-
tberdeckung erzielt wird.

Bei erhdhten Verkehrslasten ist die Rohrlber-
deckung entsprechend groBer auszuflhren.

Die Heizungsrohre missen auf Dichtheit geprift
und wahrend der Estrichverlegung mit Wasser
geflllt sein. Sie mlssen so befestigt sein, daB keine
Schallbriicken erzeugt werden und ein Aufschwim-
men der Rohre nicht mdglich ist. Ist ein Befestigen
der Heizrohre gegen Aufschwimmen bei einem
Heizsystem nicht mdglich, so kann in diesem Aus-
nahmefall das Aufschwimmen z.B. durch zwei-
schichtige Verlegung vermieden werden. Die obere
Schicht ist dann die Lastverteilungsschicht und
muB die Nenndicke aufweisen. Sie mul3 mit der un-
teren Schicht nicht kraftschliissig verbunden sein.

Der Uberstand des Randdammstreifens ist erst
nach dem Verfugen des Fliesen- oder Plattenbe-
lages, nach der Verlegung des Parkettbelages bzw.
nach Spachtelung bei elastischen und textilen
Beldgen abzuschneiden. Dadurch wird vermieden,
dalB Spachtel, Klebe- oder Fugenmortel die Fugen
schlieBen und im Estrich Zwdngungen verursachen
konnen und Schallbriicken bilden.




Die Verlegung des Oberbelages erfolgt am nicht
beheizten bzw. im Winter gegebenenfalls am leicht
temperierten Heizestrich. Bei starren Belagen sind
elastifizierte Klebemortel zu verwenden.

2. Aufheizen

Das erste Aufheizen ist gemaB DIN 4725-4 eine
Inbetriebnahme und Funktionsprifung der Hei-
zungsanlage, die vom Heizungsbauer vorzunehmen
und zu protokollieren ist (Funktionsheizen/Beleg-
reifheizen, Ausfiihrung siene Punkt 3.), falls nicht
anderslautende Estrichherstellerangaben gelten.

Nach dieser Funktionsprifung ist der Estrich in der
Regel noch nicht belegreif. Deshalb ist zur Errei-
chung der Belegreife ein weiteres Heizen erforder-
lich (Belegreifheizen). Dieses Heizen ist solange
fortzufiihren, bis der Estrich keine Feuchtigkeit
mehr abgibt. Es dient der Austrocknung und der
Entspannung des Estrichs. Verformungen die im
Zusammenhang mit der Austrocknung stehen,
sollen ohne Behinderung durch einen Belag erfol-
gen kénnen. Diese Verformungen sind mit Beendi-
gung der Feuchteabgabe des Estrichs abgeschlos-
sen, wodurch der Estrich in der Lage ist, starre
Beldge ohne Probleme aufzunehmen.

Fir die Ausflihrung und die Protokollierung des
Belegreifheizens hat die Bauleitung entsprechende
Anweisungen zu geben.

Ein Aufheizprotokoll, mit dem das Belegreifheizen
mit Priifung auf Austrocknung protokolliert und
bestatigt werden kann, befindet sich auf der
letzten Seite.

Das Aufheizprotokoll ist dem Oberbelagsleger vor
der Ausfiihrung seiner Arbeiten vorzulegen (z. B.
DIN 18 365).

Damit der Heizestrich in einem angemessenen
Zeitraum seine Feuchtigkeit abgeben kann, ist fir
eine ausreichende Belliftung auch wahrend der
Aufheizphase zu sorgen. Das standige SchlieBen
der Fenster zur Vermeidung von Warmeverlusten
verhindert das notwendige Austrocknen des
Estrichs. Ein Kippen der Fenster reicht nicht aus, um
den Heizestrich ziigig auszutrocknen (siehe auch
Merkblatt Nr. 2 ,Austrocknung von FlieBestrichen
auf Calciumsulfatbasis").

Sollten trotz fachgerechter Estrichausfiihrung
wahrend des Aufheizens Risse entstanden sein, so
konnen diese mit Kunstharz kraftschlissig ge-
schlossen werden. Das SchlieBen der Risse erfolgt

am trockenen, auf ca. 18 °C abgekiihlten Estrich.
Der Estrich sollte anschlieBend nochmals kurzzeitig
bis zur maximalen Vorlauftemperatur aufgeheizt
werden. Zeigen sich keine neuen Risse, gilt der
Heizestrich als technisch médngelfrei und ist
belegreif.

3. Zur Funktionspriifung und zur
Erreichung der Belegreife
ist wie folgt vorzugehen

Bei Calciumsulfat-FlieBestrichen kann bereits 7
Tage nach der Estrichverlegung mit dem Aufheizen
begonnen werden.

Funktionsheizen:

- Sofern die Herstellerrichtlinien nichts anderes
besagen, erfolgt das Funktionsheizen nach DIN
4725-4. Hierbei beginnt das erste Aufheizen mit
einer Vorlauftemperatur von 25°C, die 3 Tage zu
halten ist. Danach wird die maximale Vorlauf-
temperatur eingestellt und weitere 4 Tage
gehalten. Bei Abschalten der FuBbodenheizung
ist der Estrich vor Zugluft und zu schneller
Abkiihlung zu schitzen.

Belegreifheizen:

- Die Vorlauftemperatur wird fiir einen Tag auf
25°C eingestellt und anschlieBend auf maximale
Vorlauftemperatur ernéht (ohne automatische
Temperatursteuerung und ohne Nachtab-
senkung). Entsprechend den Herstellerangaben
kann ein stufenweises Aufheizen empfehlenswert
sein.

- Die Riume sind durch weites Offnen der Fenster
und Tiren gut zu liften (siehe Merkblatt Nr.2
JAustrocknung von FlieBestrichen auf Calcium-
sulfatbasis”).

- Der Estrich ist bei der vom Hersteller des Mdrtels
vorgegebenen maximalen Vorlauftemperatur
trockenzuheizen. Die Vorlauftemperatur darf aber
55°C nicht tberschreiten.

- Die Priifung der Austrocknung bei maximaler
Vorlauftemperatur erfolgt wahrend des
Heizungsbetriebes durch Auflegen einer ca.
50cm x 50cm groBen Folie auf den Estrich lber
dem Heizregister. Die Rander werden mit Klebe-
band abgeklebt. Die Rdume sind weiterhin gut
zu liften.

Zeigen sich innerhalb von 24 Stunden keine
Feuchtigkeitsspuren unterhalb der Folie, ist der



Estrich trocken und die Oberflachentemperatur
kann auf ca. 18°C abgesenkt werden.

Je nach Herstellerangabe kann eine stufenweise
Absenkung der Vorlauftemperatur empfehlens-
wert sein. Im allgemeinen ist damit die Belegreife
erreicht. Auf die CM-Priifung darf nach den
derzeit glltigen technischen Regeln vor der
Belagsverlegung nicht verzichtet werden.

- Auf das Belegreifheizen darf bei einem Heiz-
estrich nicht verzichtet werden. Auch ein unter
normalen Bedingungen (ohne Aufheizen) ge-
trockneter Heizestrich muB vor dem Belegen
aufgeheizt und mit aufgelegter Folie gepriift
werden.

- Bei der Bauart A3 soll zweimal aufgeheizt
werden, damit eventuell unter den Heizrohren
eingeschlossene Feuchtigkeit entweichen kann.

Zur Beschleunigung des Bauablaufs hat es sich
bewahrt, in Absprache mit dem Heizungsbauer
das Funktionsheizen und das Belegreifheizen zu
kombinieren. Hierbei wird der Estrich 7 Tage nach
dem Einbau wie oben beschrieben aufgeheizt und
ohne Unterbrechung oder Nachtabsenkung
belegreifgeheizt.

Bei manchen FlieBestrich-Produkten ist entspre-
chend den Herstellerangaben das Aufheizen zu
einem noch friheren Zeitpunkt moglich.

Zur Priifung der Restfeuchte mit dem CM-Gerat
sind je 200 m? bzw. je Wohnung drei MeBstellen
auszuweisen (DIN 4725-4). Mit Hilfe der MeB-
stellen soll vermieden werden, daB bei der Probe-
nahme durch den Oberbelagsleger Heizrohre be-
schadigt werden. Die MeBstellen sollen dabei die
fur die Austrocknung ungiinstigen Stellen berlick-
sichtigen (z. B. groBe Estrichdicke). Die Probenahme
fur die CM-Priifung muB Gber den gesamten
Estrichquerschnitt erfolgen und die Probemenge
sollte nicht weniger als 50 g betragen. Die Markie-
rung der MeBstellen muB in Absprache mit dem
Bauleiter durch das Gewerk durchgefihrt werden,
das die Ddmmschicht verlegt und deshalb fir die
Prifung des tragenden Untergrundes verantwort-
lich ist, in der Regel also durch den Heizungsbauer.

Weitere Merkblatter und Informationsblatter zum
Thema Calciumsulfat-FlieBestrich kdnnen bei den
aufgeflihrten Verbanden bezogen werden.



Aufheizprotokoll zum Belegreifheizen von Heizestrichen auf Calciumsulfat-Basis

Bauherr:

Baustelle:

Heizungsbauer: Bauleiter:

Jede Anderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist
auf 5 K* genau einzutragen. Jede Priifung auf Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem:

Estricheinbau am:

1. Aufheizen (Belegreifheizen):

Datum Vorlauftemperatur in °C | Unterschrift

2. Priifen auf Austrocknung (Folienpriifung)*:

Datum Trocken ja/nein Unterschrift

3. Absenkung der Vorlauftemperatur:

Datum Vorlauftemperatur in °C | Unterschrift

4. Belegreifheizen abgeschlossen:

Datum AuBentemperatur in °C  |Unterschrift

Ort / Datum Unterschrift (Bauleiter)

*K = Kelvin; Kelvin ist die wissenschaftliche MaBeinheit fiir Temperatur. Eine Temperaturanderung um
5 K entspricht im allgemeinen Sprachgebrauch einer Temperaturdnderung um 5°C.

** Ersetzt nicht die CM-Messung vor Belagsverlegung.
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