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1. VORWORT/EINLEITUNG

Die Verbindung von Bauteil zu Bauteil fordert Planer und Aus-
fihrende immer wieder neu. Einerseits dehnen sich Baustoffe
unterschiedlich aus, unterschiedliche Tragsysteme bewegen
sich gegeneinander, Spannungseintrage fihren zu zuséatzlichen
Verformungen. Andererseits werden Konstruktionen gefordert,
die architektonisch und bautechnisch anspruchsvoll und
rissfrei sind.

In diesem Merkblatt werden Zusammenhange (Belastungen —
Verformungen — Rissbildungen) und geeignete Lésungen

fir Planung und Ausfiihrung aufgezeigt, insbesondere fiir
Anschlisse von Gipsbauteilen an angrenzende Bauteile
und Fugenausbildungen in der Konstruktion.

Die konstruktiven Rahmenbedingungen missen den Eigen-
schaften des Materials Gips im Trockenbau gerecht werden,
so dass material- und bauteilbedingte Verformungen nicht
zu einer Beeintrachtigung des Bauteils in technischer und
architektonischer Hinsicht fihren.



2. URSACHEN FUR RISSE UND
VERFORMUNGEN

Die maBgeblichen Ursachen fir Verformungen und Risse sind:

- Hygrische Langenédnderungen

Feuchtigkeitsanderungen (z.B. Anderung der relativen

Luftfeuchte) fiihren zu Langenanderungen in Form von

- negativer Langenanderung (Verkiirzung, i.d.R. als Schwin-
den bezeichnet) bei Verringerung der relativen Luftfeuchte;
Schwindprozesse flihren zu Rissen, wenn die Zugfestigkeit
des Baustoffes (einschlieBlich Verbindungen) geringer ist
als die durch den Schwindprozess entstehenden Material-
spannungen (i.d.R. bei behinderter Langenanderung
durch fehlende Dehnungs- oder Bewegungsfugen)

- positiver Langenanderung (Verlangerung, i.d.R. als Quellen
bezeichnet) bei Erhohung der relativen Luftfeuchte; Quell-
prozesse konnen zur Verwdlbung fiihren bei behinderter
Langenanderung durch Aufbau von Druckspannungen bei
fehlenden Dehnungs- oder Bewegungsfugen

- Thermische Langenanderungen
Temperaturanderungen fiihren zu Verkiirzungen bei Tempera-
tursenkung bzw. Verldngerungen bei Temperaturerhdhung

- Bewegungen von Bauteilen untereinander
auftretende Spannungen zwischen den Bauteilen durch
unterschiedliche Langenanderungen, Bauteilbewegungen
durch Windlasten, Setzungen etc. fiihren zu ungleichmaBi-
gen Fugenabrissen, Verwerfungen von Beschichtungen
(z.B. ,Faltenbildung” von Tapeten)

- ungewollte Belastungen von nichttragenden Bauteilen,
z.B. durch zu groBe Durchbiegungen von Decken fiihren zu
Verformungen und Rissbildungen an leichten Trennwénden
bei fehlenden gleitenden Deckenanschliissen

3. MATERIALEIGENSCHAFTEN/
KENNWERTE

Gipsbaustoffe verfligen tber glinstige bautechnisch-bauphysi-
kalische Eigenschaften fiir den konstruktiven Innenausbau bzgl.

- Hygrischer Langenanderung — Vergleich mit anderen am
Bau verwendeten Platten fiir den Innenausbau (Richtwerte)
- Kennwerte bei Anderung des Klimas von 20°C/30%
rel. Luftfeuchte auf 20°C/85% rel. Luftfeuchte

Langenanderung (mm/m)
4
35—
3
251
21
1,51

0.5+

Gipsplatte GKB | Gipsfaserplatte | Gipsspanplatte | Holzspanplatte

- Thermischer Langenanderungen
- Thermischer Langenausdehnungskoeffizient ca.
0,013 - 0,020 mm/mK bei 50 — 60% relativer Feuchte

- Spannungsabbau durch Kriechprozesse
Gipsbaustoffe verfligen gegentiber anderen Baustoffen
(z.B. Beton) tber ein ausgepragtes Kriechverhalten (pla-
stische Verformung bei Spannungseintrag), d.h. sie sind
in der Lage, Spannungen abzubauen und dadurch Riss-
und Verformungsgefahr zu minimieren. Diese bei nicht-
tragenden Konstruktionen positive Eigenschaft wird jedoch
erst voll wirksam, wenn der Spannungseintrag ,langsam*
erfolgt. Schneller Spannungseintrag (z.B. durch sprung-
hafte Anderung der relativen Luftfeuchte von einem hohen
zu einem niedrigen Wert und damit verbundener starker
Schwindspannungseintrag bei behinderter Schwindung) ist
deshalb zu vermeiden.
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4. FUGEN UND ANSCHLUSSE

In diesem Abschnitt sind neben den grundsétzlichen Anfor-
derungen fiir die Planung erprobte konstruktive Lésungen fiir
Anschlisse und Fugen, beispielhaft als Prinzipdarstellungen
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit, zusammengestellt. Evtl.
zusatzliche Anforderungen an die Bauteile bzgl. Brand-, Schall-
und Warmeschutz sind zu berlicksichtigen. So gilt z.B.

bei Brandschutzanforderungen, dass die Gipsplatten im An-
schlussbereich zu den benachbarten Bauteilen durch Profile,
Steinwolle bzw. Gipsplattenstreifen hinterlegt werden mussen.

Fur alle Anschliisse von leichten Trennwénden oder bei Unter-
decken an Massivbauteilen gilt im Regelfall, dass zwischen
Anschlussprofilen und angrenzendem Bauteil Anschlussdich-
tungen einzubauen sind; diese bestehen Ublicherweise aus
Dichtungsbandern (z. B. Schaumstoffe, Filze, Mineralwolle)
oder Dichtstoffen (z.B. Acrylate), die streifenférmig oder voll-
flachig auf das Anschlussprofil aufgebracht werden.

4.1. Grundsatzliche Anforderung an Planung und Ausfiihrung zur
Vermeidung von Rissen und Verformungen

Fugen und Anschlisse sind generell zu planen. Dabei sind
folgende konstruktive und planerische Grundsatze zu beachten:

- Bewegungsfugen des Bauwerks mussen konstruktiv mit
gleicher Bewegungsmoglichkeit ibernommen werden

- Gipsbauteile sind von anderen Bauteilen konstruktiv
zu trennen

- abgehéngte Decken und Deckenbekleidungen sind
konstruktiv von einbindenden Stitzen, Einbauteilen
(z.B. Leuchten) etc. zu trennen

- Dehnungs- oder Bewegungsfugen sind bei groBeren
Bauteilflachen anzuordnen

- Fugen sind bei ausgepragten Querschnittsanderungen
der Bekleidungsflachen wie Flurerweiterungen oder
einspringende Wande anzuordnen

- bei zu erwartenden Bewegungen der Rohbaukonstruktion
(z.B. Schwinden, Kriechen, variable Verkehrslasten, kon-
trollierte Setzungen) sind gleitende Decken- und Wand-
anschlisse auszufiihren

- ausreichende Zeit fir Trocknungsphasen und Aufheizen
(Winter!) ist zu planen, um schockartigen Temperaturan-
stieg und Luftfeuchtesenkung zu vermeiden (dies gilt
sowohl fir die Bauphase und Beginn der Nutzung)

Bei der Planung sind Fugenausbildungen, klassifiziert nach
der Ausbildungsart, festzuschreiben als

A starrer angespachtelter Anschluss in Verbindung mit
Trennstreifen an Massivbauteile

B starrer angespachtelter Anschluss zwischen Trocken-
baukonstruktionen mit Gipsplatten



C Anschlussfuge mit Dichtstoff

D offene Anschlussfuge (Schattenfuge)

E gleitender Anschluss (horizontale und vertikale Gleitung)

F offene Feldfuge (Fuge in der Bekleidung der Konstruktion)

G gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge; konstruktive Trennung
der gesamten Konstruktion)

Fugenausbildungen der Gruppen A, B und C sind weitgehend
starr und nehmen nur geringe Verformungen auf, wobei teil-
weise Haarrisse in Konstruktionen der Gruppe A und B auf-
treten kdnnen und zulassig sind.

Fugen der Gruppe D sind offene Anschlussfugen, die i.d.R.
als Schattenfugen bezeichnet werden. Sie kénnen so ausge-
bildet werden, dass sie gestalterisch Haarrisse iberdecken
oder Risse im Anschlussbereich vermeiden.

In der Gruppe E sind gleitende Anschliisse zusammengefasst.
Je nach konstruktiver Ausbildung sind diese in der Lage,
Verformungen der Anschlussbauteile in horizontaler und/oder
vertikaler Richtung ohne Spannungseintrag in die Trocken-
baukonstruktion aufzunehmen.

In den Gruppen F und G sind offene Feldfugen und gleitende
Feldfugen eingeordnet. Als offene Feldfugen (auch mit
Profilen abgedeckt) werden Fugen in der Plattenbekleidung
bezeichnet. Sie reduzieren Spannungen in der Bekleidung.
Bei gleitenden Feldfugen, in der Praxis oft als klassische
Dehnungs- oder Bewegungsfuge bezeichnet, erfolgt im
Fugenbereich die Trennung der gesamten Trockenbaukon-
struktion einschlieBlich Unterkonstruktion. Diese Fugen sind
in der Lage, groBere Verformungen, insbesondere aus der
Unterkonstruktion (z. B. Bauwerksfuge), durch ihre gleitende
Ausbildung aufzunehmen.

Beispiele fur die Varianten A — G werden auf den
nachfolgenden Seiten dargestellt.

4.2. Anschliisse und Fugen von Montagewanden

- Grundsatze der Fugenplanung
Bei langen Wanden, wie z.B. Flurwanden sind Dehnungs-
bzw. Bewegungsfugen i.d.R. im Abstand von ca. 15 m
gemass DIN 18 181 zu planen. Fir Bauwerke, in denen
groBere Verformungen zu erwarten sind als in Massivbauten
(z.B. Stahlleichtbauweisen), wird empfohlen, den Abstand
auf 10 — 12 m zu reduzieren.

- Aushildung von Anschliissen und Fugen
Nachfolgende Konstruktionsdetails sind prinzipiell, sofern
keine Einschrankungen erfolgen, in horizontaler und verti-

) A ] ] durchgehendes Streifen oder
kaler Ausfiihrung moglich. Die Anschlussdichtung zwischen Dichtungsband Raupen

Profil und Anschlussbauteil kann dabei generell in 2 Vari-
anten — wie folgt — mit durchgehendem Dichtungsband oder
mit Streifen oder sog. Raupen (Dichtstoff) ausgefiihrt werden.



alternative
Verschraubung

Trennstreifen
Fugenspachtel
Verschraubung nach DIN
Anschlussdichtung

Anschlussprofil
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1 Anschlussprofil

“— Anschlussdichtung

k)
= W Fugenspachtel
ohne Bewehrungsstreifen

~— Fugenspachtel
I

_ .f'll — Papierfugenbewehrungsstreifen
i eingespachtelt

— Gipsplatte

[ Anschlussprofil

" Anschlussdichtung

AUSFUHRUNGSVARIANTEN

A

starrer angespachtelter Anschluss an Massivhauteile

geringe Verformung der Anschlussteile (z.B. Durchbiegung)
zulassig; ,kontrollierter” gerader Haarriss im Nutzungszu-
stand

- mit Trennstreifen

starrer angespachtelter Anschluss zwischen Trockenbaukonstruk-
tionen mit Gipsplatten

spezielle Anschlisse fiir Trockenbaukonstruktionen unterei-
nander

- mit stumpf gestoBenen Bewehrungsstreifen an Anschluss-
bauteil oder alternativ ohne Bewehrungsstreifen mit
geeignetem Fugenspachtel

- mit eingespachteltem Papierfugen-Bewehrungsstreifen
tber Eck



— Anschlussdichtung
Gipsplatte

— Anschlussprofil
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~— Trennstreifen

“__ Dichtstoff (z.B. Acryl)

b=5-8mm
Fugenbreite
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Kantenprofil 0.4.

(alternativ)

7
Anschlussdichtung —*

Anschlussprofil —

)
g
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|

Drehstiftdibel
Gipsplatte

Stanerprofil

Fugenspachtel (Pressfuge)

Kantenprofil 0.&.
(alternativ)

N N T \|
! ]

Anschlussprofil

) " Anschlussdichtung
Y

“— Trennstreifen
(alternativ)

\ Fugenspachtel (Pressfuge)

\— Gipsplattenstreifen

C

Anschlussfuge mit Dichtstoff

Aufnahme von Schwindverformungen lediglich von

0,1 — 1 mm (ca. 10 — 15% der Fugenbreite); in Anstrichen,
Tapeten u. a. kdnnen Risse und Falten auftreten

- hinterlegter Trennstreifen zur Vermeidung von Dreiflanken-
haftung des Dichtstoffes

offene Anschlussfuge
(Schattenfuge) evt. Riss wird optisch verdeckt

- mit hinterlegtem Plattenstreifen

- mit versetzter 2. Plattenlage



Trennstreifen —
Fugenspachtel —
e

Kantenprofil 0.a. —~ .m
(alternativ) —

-
-

Anschlussprofil —

Fugenspachtel
(Presssfuge)
N Anschlussdichtung

~— Dichtstoff (alternativ)

N Gipsplattenstreifen

6 — 8 cm breit
1
Y Ry
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Ve //l
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| ’_K Kantenprofil o.a.

T(alternativ)
©
1 k

N Dichtstoff
Fugenspachtel R
(Presssfuge) Al ‘x Anschlussprofil
e :
> 20 ) :
* * . Dekorstreifen (alternativ)
/

Gipsplatte \
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' Standerprofil

' Kantenprofil 0.4. (alternativ)

E

gleitender Anschluss
erforderlich bei zu erwartender Verformung der Anschluss-
bauteile (z.B. Durchbiegungen) von a = 10 mm

- mit Plattenstreifen in 1. Plattenlage

- mit verklebtem Plattenstreifenbiindel fiir Brandschutz-
und Schallschutzanforderungen

Hinweis: alternative Anschlussdichtung zwischen Profil und
Streifenblindel zulassig

offene Feldfuge

Trennung der Beplankung; zu dekorativen Zwecken und
zur Reduzierung von Spannungen; fiir Untergliederung von
Flachen und Einschniirungen

- mit sichtbarer Unterkonstruktion
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Standerprofil

11

Gipsplattenstreifen

— elastische Dammstoffeinlage
(z.B. Mineralstoffe)

L Gipsplatte

12

<

>

<

L Standerprofil

Fugenprofil

> <

20| 20 20/ 20 |20

|

Gipsplatte

Standerprofil fur
Fugenbereich

L Stéanderprofil

F

- mit hinterlegtem Plattenstreifen

gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge)

Trennung der gesamten Konstruktion; geeignet als Dehnfuge
nach DIN 18 183; Anordnung bei Uberbriickung von konstruk-
tiven Fugen des Baukorpers bzw. wenn die Wandlange eine
Unterteilung in Abschnitte erfordert (mind. alle 15 m Lénge)

- mit Fugenprofil

- mit Plattenhinterlegung bei Wanden mit Brandschutz-
anforderung

11



4.3. Anschliisse und Fugen von Unterdecken
- Grundsatze der Fugenplanung

Deckenflachen sind i.d.R. alle 15 m in Anlehnung an DIN
18 181 sowohl in Langs- als auch in Querrichtung durch
Dehnungs- oder Bewegungsfugen zu begrenzen. Eine Redu-
zierung der genannten Seitenlangen ist erforderlich, wenn
eine freie Verformung der Deckenflache behindert bzw. lang-
gestreckte Decken mit relativ groBen Einbauleuchten (z.B.
Flurdecken) eingebaut werden.

Grundrisse, bei denen die freie Verformung der Decken-
flache behindert ist, sind wie folgt auszubilden:

13

e
/ Einspringende Massivbauteile

- offene Feldfuge oder
- gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge) erforderlich

14

e
/ Einspringende Wandscheiben

- offene Feldfuge oder
- gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge) erforderlich

12



15

/ Unterdecken mit Aussparungen fiir Stiitzen

7!

i
i
AN

- gleitender Anschluss erforderlich

NN\

NN

Flurdecken mit Nischen und Einspriingen
Variante 1:

- umlaufender gleitender Anschluss

Variante 2:

- offene Feldfuge
vorrangig, wenn Einsprung groBer als Plattenformat
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Anschlussdichtung (alternativ)
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— Anschlussprofil (i Gipsplatte
7 (alternativ)
- Metallunterkonstruktion

Fugenspachtel
(z.B. CD-Profil)
Trennstreifen

(ohne Anschlussprofil) * < 150 mm

(mit tragendem * <l |

bzl il (Stiitzweite Tragprofil)

19

* I, " Fugenspachtel ', Gipsplatte

" Trennstreifen “__ Metallunterkonstruktion

J_ ca. 100 mm
*

I —

— Anschlussdichtung
£ (alternativ)

[t

: ‘—Anschlussprofil '@psplatte
4 Fugenspachtel ‘Metallunter-

' Papierfugenbewehrungs- konstruktion

streifen eingespachtelt

(ohne Anschlussprofil) l < 150 mm _
T
(mit tragendem l <l |
14 Anschlussprofil) = * (Stutzweite Tragprofil)

Ausbildung von Anschliissen und Fugen

A

starrer angespachtelter Anschluss an Massivbauteile
,kontrollierter” gerader Haarriss im Nutzungszustand

- mit Trennstreifen mit/ohne Profilhinterlegung; Tragprofil
im Anschlussprofil aufliegend (bei Brandschutzanforder-

ungen mit Profilhinterlegung ausfiihren)

Hinweis: Deckentragprofile bei tragenden Anschluss-
profilen mind. 25 mm auflegen

- mit Trennstreifen ohne Profilhinterlegung

starrer angespachtelter Anschluss zwischen Trockenbau-
konstruktionen mit Gipsbauteilen

- mit Papierbewehrungsstreifen tber Eck
oder alternativ
mit stumpf gestoBenen Bewehrungsstreifen
an Anschlussbauteil analog Bild 2
oder alternativ
ohne Bewehrungsstreifen mit geeignetem Fugenspachtel

Hinweis: alternative Verschraubung der Gipsplatten analog
Bild 21 zulassig



D

offene Anschlussfuge (Schattenfuge)

1| — Anschluss-
2 /1% | dichtung
(alternativ)

- Anschluss mit versetzter 2. Plattenlage

SRR S,

H

/) ‘ Anschlussprofil ' Gipsplatte
A W
. // “ ‘— Kantenprofil o.a. “— Metallunter-
//, < A (alternativ) konstruktion
_ L
(ohne Anschlussprofil) l < 150 mm l
T T
(mit tragendem < l |
1

Anschlussprofil) 7 (Stiitzweite Tragprofil)

22 E

e _
g gleitender Anschluss
y Variante 1:
iy Ausbildung fiir horizontale Gleitung
s
s
4 Anschlussdichtung o .
s Eliamei) - mit sichtbarem Anschlussprofil
non |
] I W I
Q_ﬁ_j . I"'. |
. £ : ™ I"\ L) :
- . N
A +* Anschlussprofil '— Gipsplatte
A '
‘ * Kantenprofil 0.4. “__ Metallunter-
(alternativ) konstruktion
| ca. 100 |
T T

23

- mit hinterlegtem Plattenstreifen fiir Unterdecken
mit Brandschutzanforderungen

[ Gipsplattenstreifen

/ | [ Kantenprofil 0.4. (alternativ) A Metallunter-
-l o i konstruktion
' Anschlussdichtung (alternativ)

> 20 <30 > 20
o
ca. 100 i
’




Anschlussdichtung 1
(z.B. Mineralwolle) ”

Gipsplattenstreifen Gipsplatte
—<A0— ' Kantenprofil 0.4 " Metallunter-
alternativ konstruktion

l <150 mm l

T T

25

Gipsplatte Abdeckprofil

"
*  Metallunterkonstruktion

Kantenprofil 04— i Gipsplattenstreifen

(alternativ) (einseitig fixiert)
<20 <20
>2 >2 >25 <20
ca. 100 |
.

16

. Gips-

Y platte
Metallunter-
konstruktion

E

Variante 2:
Ausbildung fir vertikale Gleitung (Deckendurchbiegungen)

- mit hinterlegtem Plattenstreifen
bei Brandschutzanforderungen

F

offene Feldfuge
Trennung der Beplankung zu dekorativen Zwecken und
Reduzierung der Spannung in der Bekleidung

- mit Abdeckprofil

G

gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge)
Trennung der gesamten Konstruktion; Anordnung bei
Uberbriickung von konstruktiven Fugen des Baukérpers bzw.

wenn die Deckenlange eine Unterteilung in Abschnitte erfor-

dert (mind. alle 15 m Lange)

- mit hinterlegtem Plattenstreifen
bei Brandschutzanforderungen
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. Luftdichtebene/
o ) \;vorkomprimiertes Dichtband ;,  Dampfbremse
S L oder Klebemasse

o Unterkonstruktion/

i) i
\\ " Fugenspachtel Installationsebene

' Trennstreifen

ca. 100 mm

4.4, Spezielle Ausfilhrungen im Dachgeschoss

Im Dachgeschoss kénnen generell die Anschlisse und Fugen
nach Pkt. 4.2. — 4.3. ausgeflihrt werden. Zuséatzlich ist i.d.R.
eine luftdichte Ausfiihrung der warmedédmmenden Gebaude-
hille zu gewéhrleisten.

Erweiterte konstruktive Losungen sind:

H

Giebelanschluss der Dachschrage/Abseitenwand (Drempel)/
Kehlbalkendecken in luftdichter Ausfiihrung

- Anschlussdichtung mit Presslatte

Hinweis: zulassig auch ohne Presslatte bei geeigneter
Klebemasse

17



- mit eingeputzter Luftdichtheitsebene

(80— s 0P —t o —

Hinweis: ,Schnittstelle” Trockenbau/Putz beachten

. \ \ Putztrager \\ Y natdisies
I \ \\ \\ Dampfbremse

°| % * Fugenspachtel |

: \ ) " Unterkonstruktion/
P ¢ — Trennstreifen Installationsebene

Aushildung Knickpunkt
Kehlbalken/Dachschréage

- freier StoB mit Papierbewehrungsstreifen
Gber Eck im Knick

- freier StoB mit angespachteltem Bewehrungsstreifen
im Knick
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- mit flexiblem Eckprofil und Papierbewehrungsstreifen
im Knick
oder alternativ
mit angespachteltem Bewehrungsstreifen analog Bild 30
oder alternativ
mit Bewegungsfugenprofil analog Bild 33

ca. 1560 mm .

Papierfugenbewehrungs-
streifen eingespachtelt
Fugenspachtel

flexibles Eckenprofil _

Unterkonstruktion —

32

Ausbildung Knickpunkt
Dachschrage/Abseitenwand (Drempel)

- freier StoB mit Papierbewehrungsstreifen im Knick
oder alternativ

mit angespachteltem Bewehrungsstreifen analog Bild 30
Unterkonstruktion —*

Papierfugenbewehrungs- —~ o
streifen eingespachtelt o
Fugenspachtel E
o
Te)
- |
PR I
o i
- I
Gipsplatte -~ !
. s |

33

- mit Bewegungsfugenprofil
oder alternativ
mit flexiblem Eckprofil und Papierbewehrungsstreifen im
Knick analog Bild 31
oder alternativ
mit angespachteltem Bewehrungsstreifen analog Bild 30

Unterkonstruktion

Papierfugenbewehrungs-
streifen eingespachtelt

Fugenspachtel .-~

ca. 150 mm ™

Gipsplatte T T
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Unterkonstruktion — /

Gipsplatte _/

Vo % Anschlussprofil K ."-_Gipsplatte
i (alternativ) Y

5

Fugenspachtel —

' Unterkonstruktion

Papierfugenbewehrungs- y 4 - alternative
streifen eingespachtelt L Verschraubung
tanderwand it Y .
% Anschlussdichtung
. Y (alternativ) .
Variante 1 " Fugenspachtel Variante 2
Papierfugenbewehrungs- Bewehrungsstreifen
streifen Uber Eck J_ ca. 100 mm J_ l ca. 100 mm l eingespachtelt
T T T T

Einbindung von Trennwénden in die Kehlbalkendecke

- Anschluss der Decke mit Trennstreifen oder alternativ mit
Papierbewehrungsstreifen an Trockenbaukonstruktionen
mit Gipsplatten

Luftdichtebene/ —
Dampfbremse

Gipsplatte

Anschlussprofil i ‘—alternative Verschraubung,

Anschlussdichtung/(alternativ) Anschlussprofil Metallunterkonstruktion

Fugenspachtel — ; Bewehrungsstreifen
! eingespachtelt

Anschlussdichtung/(alternativ)

Metallunter- —

rensiulaion Papierfugenbewehrungs-

streifen eingespachtelt

_ St Fugenspachtel
Einbindung von Trennwénden in die Dachschrage Hinweis:
- Vorzugsloésung fiir hochwertige Schall- und Brandschutz- - diffusionstechnischer Nachweis erforderlich
ausfthrung mit Luftdichtheitsebene - Verschraubung im Anschlussbereich beide Varianten

zulassig (Herstellungsempfehlungen beachten)
- AbP beachten



5. HINWEISE FUR DIE PLANUNG
UND AUSFUHRUNG

Fugen und Anschlisse sind generell zu planen. Bereits bei
der Planung sind Anforderungen hinsichtlich des Brand-,
Schall-, Warme- und Feuchteschutzes zu beriicksichtigen.
Gegebenenfalls sind vom Planer sachkundige Fachleute fir
Bauphysik zu konsultieren.

Die Konstruktionen und Baustoffe sind sorgfaltig auszuwah-
len und aufeinander abzustimmen. Besondere Sorgfalt ist
bei Anforderungen an das optische Erscheinungsbild uner-
lasslich.

Grundsatzlich sind Fugen und Anschliisse dicht auszuftihren.
Auch bei mehrlagiger Bekleidung sind die Fugen der unteren
Lagen vollstandig zu fallen (DIN 18 181).

Kreuzfugen sind, sofern fiir Spezialplatten von den Herstellern
keine anderweitigen Aussagen getroffen werden, nur bei Gips-
platten mit gelochter bzw. geschlitzter Oberflache zulassig.

Zur Ausfuihrung von Anschlissen und Fugen bei Brandschutz-
anforderungen kénnen genormte Details nach DIN 4102-4
verwendet werden. Bei nicht genormten Anschlussdetails ist
jeweils zu prifen, ob der brandschutztechnische Verwend-
barkeitsnachweis durch ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis (AbP) bzw. durch eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung (AbZ) abgedeckt ist.

Im Leistungsverzeichnis sind gemaB VOB/C eindeutige Angaben
Uber die Ausfiihrung von Fugen und Anschliissen erforderlich.

Hinweispflicht des Fachunternehmens:

Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung missen
dem Auftraggeber unverziiglich schriftlich mitgeteilt werden
(VOB Teil B, § 4 Abs. 3).
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BEI DER ERARBEITUNG
HABEN MITGEWIRKT:

DIE DEUTSCHE
BAUINDUSTRIE

AKUSTIK. UND TROCKENBAU

Bundesfachabteilung Akustik- und Trockenbau
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie
KurflrstenstraBe 129, 10785 Berlin
www.bauindustrie.de/trockenbau

BIG

Bundesweite Interessengemeinschaft Trockenbau e.V. (BIG)
Olivaer Platz 16, 10707 Berlin
www.hig-trockenbau.de

BUNDESVERBAND
AUSBAU UND FASSADE @

im Zentralverband des Deutschen rb

Bundesverband Aushau und Fassade

im Zentralverband Deutsches Baugewerbe
KronenstraBe 55, 10117 Berlin
www.stuckateur.de
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