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VORWORT

Dieses Merkblatt wurde gemeinsam von den technischen
Gremien des Bundesverbandes der Gipsindustrie sowie des
Bundesverbandes Ausbau und Fassade erstellt. Es 16st die
beiden Merkblatter Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton
(04/2001) und Haftbriicken fiir Gipsputze und gipshaltige Putze
(01/2002) ab und fihrt den Inhalt dieser beiden Merkblatter
zusammen. Das Merkblatt wurde gemaB der anerkannten
Regeln der Technik Uberarbeitet.

1. BAUPHYSIKALISCHE VORTEILE
VON GIPSPUTZ AUF BETON

Gipsputze kénnen auf allen geeigneten bauiblichen Unter-
griinden eingesetzt werden und bieten groBe Planungs- und
Verarbeitungssicherheit. Sie haben sich speziell auch auf
Decken oder Wanden aus Normalbeton bewahrt.

Gerade in Uberwiegend mit Beton ausgefiihrten Raumen
verbessern Gipsputze nachhaltig die Lebens- und Aufent-
haltsqualitat, weil sie durch ihr Porenvolumen Feuchtigkeit
aus der Raumluft aufnehmen und auch wieder abgeben
kdnnen, ohne dabei selbst feucht zu werden. Dadurch sorgt
Gipsputz fir trockene Wandoberflachen und ein behagliches
Raumklima.

Gips als bewahrter Baustoff fir den Brandschutz erhéht
auBerdem den Feuerwiderstand von Betonbauteilen und ver-
leiht Betonoberflachen eine asthetisch anspruchsvolle Optik.
Voraussetzung fiir die guten Anwendungs- und Nutzungs-
eigenschaften von Gipsputz ist eine Planung und Verarbei-
tung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Besondere Aufmerksamkeit verlangt speziell die Beurteilung
und eventuelle Vorbehandlung von Beton als Putzgrund nach
diesem Merkblatt.

Tabelle 1
Arten von Gips-Trockenmorteln (DIN EN 13279-1, Tabelle 1)

Gips-Trockenmortel B
Gips-Putztrockenmdrtel Bl
Gipshaltiger Putztrocken- B2
mortel
Gipskalk-Putztrocken- B3
mortel
Gipsleicht-Putztrocken- B4
mortel
Gipshaltiger Leicht-Putz- B5
trockenmdortel
Gipskalkleicht-Putz- B6
trockenmortel
Gips-Trockenmortel fir B7

Putz mit erhdhter Ober-
flachenharte



2. GELTUNGSBEREICH UND
BEGRIFFE

2.1 BETON

Dieses Merkblatt gilt fiir Putzgriinde aus Normalbeton nach
DIN 1045 sowohl in Form von Ortbeton als auch fiir Beton-
fertigteile. Es gilt nicht fir Fertigteile aus Leichtbeton. Hier
sind teilweise besondere konstruktive MaBnahmen erforder-
lich. Unter dem Begriff Beton wird in diesem Merkblatt stets
Normalbeton nach DIN 1045 verstanden.

2.2 GIPSPUTZ

Das Merkblatt ist anzuwenden fir Gipsmortel und gipshal-
tige Mortel der Gruppen B1 bis B7 nach DIN EN 13279,
Gipsbinder und GipsTrockenmortel ,Teil 1: Begriffe und
Anforderungen (DIN EN 13279-1:2008-11). Nach dieser
Norm enthalten Gips-Putztrockenmértel mindestens 50%
Calciumsulfat als aktives Hauptbindemittel und nicht mehr
als 5% Baukalk (Calciumhydroxid). Das Kurzzeichen lautet
B1. Gipshaltige Putztrockenmoértel bestehen aus weniger als
50% Calciumsulfat, bei ebenfalls nicht mehr als 5% Anteil
an Baukalk (Calciumhydroxid). Das Kurzzeichen lautet B2.

Tabelle 2

Beide Gruppen werden in diesem Merkblatt unter dem
Begriff Gipsputz zusammengefasst, worunter sowohl Gips-
Maschinenputze als auch Gips-Handputze zu verstehen sind.

In der DIN V 18550 sind Gipsputze der Putzmértelgruppe
P IV zugeordnet und es wird dort die Ausfiihrung behandelt.
Die Produkteigenschaften werden in der DIN EN 13279
behandelt.

2.3 HAFTBRUCKE

Dieses Merkblatt beschreibt die Anwendungsvorausset-
zungen, Wirkungsweise und Verarbeitung von fliissigen oder
pastdsen organischen Haftbriicken auf Dispersionsbasis. Eine
geeignete Haftbriicke muss bei Bauteil- und Lufttempera-
turen > +5 °C eine vollstéandige Filmbildung gewéhrleisten.
Die Fullstoffe miissen nach der Filmbildung fest eingebun-
den sein (Wischprobe).

Die Aussagen gelten nicht fur pulverférmige, mineralische
Haftmortel.

Anforderungen an Gips-Trockenmértel (gemaB DIN EN 13279-1, Tabelle 3)

Bl

B2 <50
B3 a
> 20b > 50
B4 > 50
B5 <50
B6 a
B7 > 50

a Nach 3.3, 3.4, 3.5 und 3.6.

> 50

Der Bruch ent-
steht im Unter-
grund oder im
Gipsputz. Wenn
der Bruch zwi-

>1,0 >2,0 = schen Gipsputz
und Untergrund
erfolgt, muss
der Wert > 0,1
sein.

>2,0 >6,0 >25

b Fir manche Handputze ist ein geringerer Wert als 20 min zuldssig. In einem solchen Fall ist der Versteifungsbeginn

durch den Hersteller anzugeben.



3. ANFORDERUNGEN AN DEN
PUTZGRUND

Grundsatzlich sollte der Auftragnehmer von Putzarbeiten
annehmen konnen, dass die zu putzenden Flachen nach
den allgemein anerkannten Regeln der Technik hergestellt
wurden.

PlanmaBig ist sicherzustellen, dass Wande, die verputzt
werden sollen, vor aufsteigender und rlickseitig einwirkender
Feuchtigkeit geschiitzt sind. Ist die oberste Decke eines Bau-
werks zu verputzen, missen vor Beginn der Putzarbeiten die
Warmedammung sowie die Abdichtung aufgebracht sein. Die
weiteren Betondecken missen frei von Oberflachenwasser
(z.B. Niederschlag) sein.

Bei Beginn der Putzarbeiten missen die Feuchtigkeitsab-
gabe des Betons in der Oberflachenzone abgeschlossen und
der Putzgrund saugfahig sein. Als Faustregel gilt, dass dieser
Zustand unter glinstigen Bedingungen (z.B. anhaltendes
Sommerwetter) 4 Wochen und bei ungiinstigen Verhaltnis-
sen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Frost) frithestens 8 Wochen
(mindestens 60 frostfreie Tage) nach dem Ausschalen er-
reicht sein kann. Putzen auf gefrorenem Untergrund und bei
Temperaturen unter +5 °C ist grundsatzlich nicht zulassig.
Dartiber hinaus muss der Putzgrund folgende Anforderungen
erfillen:

- Ebenflachig nach den Anforderungen an die Ebenheit von
Bauteiloberflachen gemaB DIN 18202

- Tragfahig, fest und ausreichend formstabil

- Trocken, nicht wasserabweisend und gleichméaBig saugend

- Restfeuchte < 3 Masse-% (Priifung nach den Abschnitten
4.4 bzw. 4.5 dieses Merkblattes)

- Staubfrei

- Frei von Verunreinigungen und schadlichen Ausbliihungen

- Frostfrei bzw. Gber +5 °C temperiert

- Frei von Sinterschichten und Schalmitteln

Bei nicht kraftschllssig verbundenen Bauteilen ist eine
Trennung im Putz zwischen den Bauteilen erforderlich und
in Planung und Ausschreibung zu berlcksichtigen (vgl. ATV
DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten, Abschnitt 0.2.8). Das
Ausfiihren einer Trennung ist eine gesonderte Leistung (vgl.
ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten, Abschnitt 4.2).
Die Trennung kann je nach Anforderung z.B. durch Trennfu-
gen, Trennstreifen oder Trennschnitt erfolgen. Sind Bewe-
gungen bei Massivdecken (z.B. Flachdacher, Fertigteilde-
cken), angrenzenden Wanden, Unterziigen u.a. zu erwarten,
ist der Deckenputz durch Fugen zu trennen. Eine Abschét-
zung moglicher Bauwerksbewegungen kann nur durch den
Planer/Statiker erfolgen, nicht durch den Fachunternehmer.

4. PRUFUNG DES PUTZGRUNDES

Beton als Untergrund fir Gipsputz ist vom Auftragnehmer
rechtzeitig vor Beginn der Putzarbeiten gemaB VOB Teil C
DIN 18350, Abschnitt 3.1.1, auf die Erftllung der dort
beschriebenen Anforderungen zu Uberpriifen. Die Prifung ist
gemaB der nachfolgenden Priifverfahren in der angegebenen
Reihenfolge durchzufiihren. Es empfiehlt sich, die Priifergeb-
nisse und MaBnahmen anhand des im Anhang empfohlenen
Musterprotokolls zu dokumentieren.

4.1 AUGENSCHEIN

Zu achten ist auf Staub und lose anhaftende Fremdstoffe
(z.B. Schalungstrennmittel, Schmutz, RuB3, Mértelspritzer,
Betonschlempe usw.), mirbe oder lockere Teile der Beton-
flache, anhaftende Kalkausbliihungen, Sinterschichten oder
Kondenswasser.

MaBnahmen: Verunreinigungen und lockere Bestandteile mit
Birste oder Besen entfernen, Sinterschichten mit Stahlbe-
sen oder StoBscharre aufrauen, Trocknung des Putzgrundes
abwarten

4.2 WISCHPROBE
Eine Wischprobe mit der flachen Hand an mehreren Stellen
ist erforderlich, um anhaftenden Staub festzustellen.

MaBnahme: Staub entfernen

4.3 KRATZPROBE

Oberflache mit einem harten spitzen Gegenstand (Spachtel,
Kelle 0.A.) ankratzen, um auf Abplatzen, Abblattern oder
Absanden zu prifen.

MaBnahmen: Die Betonoberflache mit dem Stahlbesen
aufrauen, bei Bedarf anschlieBend zusatzlich geeignete
Haftbriicke auftragen

4.4 BENETZUNGSPROBE

Augenschein sowie Wisch- und Kratzprobe geben keine Aus-
kunft Gber die Saugfahigkeit von Beton, weshalb in jedem
Fall eine Benetzungsprobe durchzufiihren ist. Dafiir wird
sauberes Wasser mit einer gut angenassten Deckenbrste
aufgetragen. Die Saugfahigkeit des Betons ist ausreichend,
wenn nach spéatestens 3 Minuten der Farbumschlag des
Betons von Hell- auf Dunkelgrau stattfindet und das Wasser
nicht vom Beton abperlt.

Anderenfalls besteht der Verdacht auf

a) noch feuchten Beton

b) Rickstande von Schalungstrennmitteln

c) dichte und fest haftende Sinterschicht oder
d) stark verdichteten und glatten Beton.

MaBnahmen:
zu a) Austrocknung abwarten, erst danach Haftbriicke auf-
tragen



zu b) Reinigen mit Wasser und Biirste, optional auch mit
Beton-Reinigungsmittel oder Dampfstrahler, erneutes
Trocknen abwarten, anschlieBend Haftbrlicke auftragen

zu c) Oberflache mit dem Stahlbesen oder der StoBscharre
aufrauen, eventuell sandstrahlen, anschlieBend Haft-
briicke auftragen

zu d) Haftbriicke auftragen

4.5 FEUCHTEMESSUNG

Der Feuchtegehalt des Betons darf bei Beginn der Putzar-
beiten 3 Masse-% in den ersten 2 bis 3 cm der Oberflache
nicht tberschreiten. Bestehen nach der Benetzungsprobe
Zweifel, ob dieser Wert eingehalten wird, kann der Feuchte-
gehalt des Betons z.B. mit dem CM-Gerét oder der Darr-
Methode bestimmt werden.

Elektronische Feuchtigkeitsmessgerate ermdéglichen eine ein-
fache, schnelle und preiswerte Orientierung, ob und wo sich
feuchte Teilbereiche befinden. Die Messung kann allerdings
durch fremde Einfllisse, etwa die Bewehrung des Stahlbe-
tons, beeintrachtigt werden. Gesicherte Erkenntnisse ber
das genaue MaB der Durchfeuchtung bieten deshalb nur

das CM-Geréat oder die Darr-Methode. Allein diese Verfahren
liefern gerichtsfeste Ergebnisse.

Die Messung muss vor dem Verputzen vorgenommen werden.
Prifungen nach dem Verputzen lassen keinen Rickschluss
auf die Feuchtigkeit des Putzgrundes zum Zeitpunkt des
Verputzens zu. Bei der Messung des Feuchtegehalts handelt
es sich nach ATV DIN 18350, Abschnitt 4.2.14, um eine
besonders zu vereinbarende und zu vergiitende Leistung.

FEUCHTEGEHALT VON BETON

Der Feuchtegehalt von Beton als Putzgrund ist ein zen-
trales Kriterium fiir die sichere Haftung von Gipsputz.
Die Feuchtigkeit im Beton darf bis zu 3 Masse-% gemaB
DIN V 18550 betragen. Werden diese Randbedingungen
nicht eingehalten, kann die Putzhaftung beeintrachtigt
sein, weil

- die Betonporen mit Wasser gefiillt sind, wodurch das
Verkrallen des Gipsputzes Gipses verhindert wird

- der zu frische Beton noch stark schwindet und dadurch
Spannungen zwischen Beton und Putz entstehen

- im Prozess des weiteren Austrocknens des Betons
Salze an die Oberflache gelangen und den Haftverbund
stéren und/oder

- das Gipsgefiige durch Umkristallisation geschadigt wird.

Wird eine zu hohe Feuchtigkeit im Beton festgestellt,
sind gegeniiber der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber
Bedenken anzumelden bzw. die Behinderung anzuzei-
gen. Es darf keinesfalls mit dem Verputzen begonnen
werden.

4.6 TEMPERATURMESSUNG

Gipsputz darf nur verarbeitet werden, wenn die Temperatur
des zu verputzenden Bauteils, der Umgebungsluft und des
Zugabewassers mindestens +5 °C betragt. Speziell die Bau-
teiltemperatur darf nicht unterschatzt werden. Selbst wenn
die Lufttemperatur an Wintertagen eindeutig ber +5 °C
liegt, kann die Kélte der vorangegangenen Frostnacht noch
in den Betonbauteilen gespeichert sein.

Bei kritischer Witterung ist eine Temperaturmessung deshalb
stets empfehlenswert. Sie kann mit einem handelstblichen
Kontaktthermometer oder beriihrungslos mit einem Infrarot-
thermometer ausgefiihrt werden.

4.7 PRUFUNG MIT UV-LICHT (OPTIONAL)

Ergibt die Benetzungsprobe den Verdacht auf Riicksténde
von Schalungstrennmitteln, ist eine weitere Priifung, z.B. mit
der UV-Lampe, sinnvoll. Vorhandenes Schalungstrennmittel
kann unter ultraviolettem Licht als fluoreszierende Flache zu
erkennen sein. Die Oberflache muss dann — wie unter Punkt
4.4 b) beschrieben — gereinigt werden.

Bei der Priifung mit UV-Licht handelt es sich nach ATV DIN
18350, Abschnitt 4.2.14, um eine besonders zu vereinba-
rende und zu vergiitende Leistung.

4.8 HINWEISPFLICHT, VERGUTUNG

Der Auftragnehmer hat bei festgestellten Mangeln des Unter-
grundes dem Auftraggeber Bedenken nach § 4 Nr. 3 VOB/B
hinsichtlich der Ausfiihrung der Putzarbeiten bekannt zu
geben. Es empfiehlt sich, die Mangel anhand des im Anhang
empfohlenen Musterprotokolls zu dokumentieren und ggf.
auch zu fotografieren.

Der Auftraggeber bzw. sein Planer oder die Bauleitung mis-
sen dann geeignete MaBnahmen zur Behebung der Mangel
festlegen und beauftragen. Dabei handelt es sich nach ATV
DIN 18350, Abschnitt 4.2, um besondere Leistungen, die
zusatzlich zu vergliten sind. Dies gilt fir das Auftragen von
Haftbriicken, das Entfernen von Schalungstrennmitteln, Sin-
terschichten, flr Feuchtigkeitsmessungen und dergleichen.



Tabelle 3
Prifung des Putzgrundes und MaBnahmen zur Mangelbeseitigung

Anhaftende Fremdstoffe
und Staub

Tragféhigkeit,
Festigkeit

Ausblihungen

Feuchtegehalt des
Untergrundes,
Oberflachenfeuchte

Geringe Saugfahigkeit

Dichte und festhaftende
Sinterschichten

Reste von Schalungs-
trennmittel

Glatte Flachen

Verarbeitungs-,
Untergrundtempe-
ratur

Dehnfugen,
Gleitlager

Ebenheit und
Winkelgenauigkeit
des Untergrundes

Wischprobe,
Augenschein

Kratzprobe,
Augenschein

Wischprobe,
Augenschein,
Feuchtemessung

Benetzungsprobe,
Wischprobe,
ggf. Feuchtemessung

Benetzungsprobe,
auf Sinterschicht prifen

Kratzprobe,
Benetzungsprobe

Benetzungsprobe,
ggf. UV-Lampe

Augenschein

Temperaturmessung

Augenschein

Winkel, Setzlatte,
Wasserwaage, Laser

Erkennbare Erhebungen und
Verfarbungen, Staub bleibt
an der Hand haften

Abblattern, Abplatzen, Riss-
bildung

Verfarbungen, Flocken-
schicht, Feuchteflecken

Nasse der Flache, Randver-
farbungen, Oberflachenkon-
densat

Kein oder erst nach 3 Mi-
nuten einsetzender Farbum-
schlag von Hell- zu Dunkel-
grau, Wasser perlt ab

Kein oder erst nach 3
Minuten einsetzender
Farbumschlag von Hell- zu
Dunkelgrau, Wasser perlt ab,
in Kratzzone starkere Saug-
fahigkeit und Dunkelfarbung

Kein Farbumschlag von Hell-
zu Dunkelgrau, Wasser perlt
ab, fluoreszierende Flache

Glénzende und glatte
Oberflache

Temperatur unter +5 °C

MaBdifferenzen von
geforderten Werten nach
DIN 18202

Staub entfernen, mit Stahl-
besen abbiirsten/abstoB3en,
sandstrahlen

Mit Stahlbesen abbdrsten/
abstoBen, Putztrager, sand-
strahlen

Abbirsten, sandstrahlen,
Trocknung abwarten

Austrocknung, Einsatz von
Entfeuchtungsgeraten

Austrocknung abwarten,
anschlieBend Haftbriicke

Mit dem Stahlbesen/StoB-
scharre aufrauen, eventuell
sandstrahlen, anschlieBend
Haftbriicke

Reinigen mit Wasser und
Biirste, optional auch mit
Beton-Reinigungsmittel oder
Dampfstrahler, erneutes
Trocknen abwarten, anschlie-
Bend Haftbriicke

Sandstrahlen, Haftbri-
cke, Putztrager

Einstellen der Putzar-
beiten; HeizmaBnahmen
durch Auftraggeber, falls
moglich

Sind gemaB planerischer
Vorgaben in der Putz-
schicht zu tibernehmen

Ausgleichen mit Putz,
Putztréger bei zu groBen
Putzdicken



5. HAFTBRUCKEN

Grafik 1
Verfilmung einer Dispersion

Das Auftragen einer Haftbrlicke ist bei der Verarbeitung von
Gipsputz auf Beton stets zu empfehlen. Auf Betonflachen,
die mit ungehobelten, sagerauen Brettern geschalt wurden
und die eine ausreichende Saugfahigkeit aufweisen, kann
eventuell auf eine Haftbrlicke verzichtet werden. Zwingend
erforderlich ist die Haftbrlicke hingegen auf glattem und/
oder schwach saugendem Betonuntergrund, wie er im moder-
nen Ortbeton- und Fertigteilbau die Regel ist.

Eine Haftbrlicke ist keine Putzlage und auch kein produktbe-
dingter Voranstrich. Der Auftrag einer Haftbriicke ist in die
Leistungsbeschreibung aufzunehmen und stellt nach ATV
DIN 18350, Abschnitt 4.2, eine besonders zu vergiitende
Leistung dar.

5.1 FUNKTION UND WIRKUNGSWEISE VON HAFTBRUCKEN
Haftbriicken dienen zur Haftvermittlung zwischen glatten
und/oder schwach saugenden Untergriinden (insbesondere
Beton) sowie einem Gipsputz oder gipshaltigen Putz und
tragen zur Haftung des Putzes am Untergrund bei. Sie mis-
sen daher mit groBter Sorgfalt verarbeitet und aufgetragen
werden.

Haftbriicken im Sinne dieses Merkblattes bestehen haupt-
sachlich aus alkalibestandigen Dispersionen und anorga-
nischen Zuschlagen, z.B. Sand, Quarzmehl, Steinmehl,
sowie weiteren Additiven und Farbpigmenten. Die Pigmen-
tierung dient der Ausfiihrungssicherheit des Auftragens und
hat keinen Einfluss auf die Qualitat. Die Dispersion ist eine
Kunststoff-in-Wasser-Emulsion, in der feine Kunststoffparti-
kel gleichmaBig im Wasser verteilt sind. Damit aus der flis-
sigen Dispersion ein funktionsfahiger Haftfilm entsteht, muss
nach dem Anstrich das enthaltene Wasser verdunsten. Dabei
riicken die Kunststoffpartikel zunachst naher zusammen und
verfilmen nach vollstandiger Trocknung. In diesen homo-
genen Film sind die Zuschlage fest eingebunden, wodurch
GroBe und Rauigkeit der Oberflache zunehmen. Die Filmbil-
dung ist flr die Funktion der Haftbriicke von entscheidender
Bedeutung. Wenn keine abweichenden Herstellerangaben
vorliegen, ist fur die Filmbildung eine Umgebungs- und Bau-
teiltemperatur von mindestens +5 °C erforderlich.

5.2 UNTERGRUNDBEDINGUNGEN FUR HAFTBRUCKEN

Im Grundsatz gelten fiir die Haftbrlicke die gleichen Un-
tergrundbedingungen wie fiir Gipsputz. Der Untergrund ist
deshalb vor dem Auftragen der Haftbriicke nach Abschnitt
4 dieses Merkblatts zu prifen. Er muss insbesondere
tragfahig, trocken, formstabil, staub- und frostfrei sein.
Sinterschichten, Rickstande und Verunreinigungen jeder
Art sind zu beseitigen. Beim Aufbringen und Austrocknen
der Haftbriicke darf die Umgebungs- und Bauteiltemperatur
+5 °C nicht unterschreiten. Der Feuchtegehalt des Betons
darf 3 Masse-% nicht tUberschreiten (Benetzungsprobe, ggf.
Feuchtemessung).

Polymerpartikel in Wasser.
Wasser verdunstet

Die Partikel lagern sich
enger zusammen

Gegenseitige
Verformung ...

... und anschlieBende
Verschmelzung der
Partikel zu einem
homogenen Film

RESTFEUCHTEGEHALT IM BETON

Organische Haftbriicken auf Dispersionsbasis kénnen
eine zu hohe Restfeuchte des Betons von mehr als 3
Masse-% nicht kompensieren! Sollte baustellenbedingt
die Vorgabe von maximal 3% Restfeuchtegehalt des
Putzgrundes nach DIN V 18550 tberschritten werden,
muss der Fachunternehmer Bedenken anmelden und
darf weder mit der Untergrundvorbehandlung noch mit
den Putzarbeiten beginnen.

Das Austrocknen des Betons ist abzuwarten.

Alternativ kbnnen besondere MaBnahmen gepriift wer-
den. Etwa das Anbringen eines geeigneten Putztragers
oder die Verwendung eines mineralischen Haftmortels,
sofern dessen Hersteller das Produkt ausdriicklich auch
fir Betonuntergriinde mit erhéhter Restfeuchte freigege-
ben hat. Diese alternativen MaBnahmen sind Zusatzlei-
stungen und gemaB VOB/C gesondert zu vergiiten.



5.3 AUFTRAGEN VON HAFTBRUCKEN

Bei der Verarbeitung von Haftbriicken missen die Verarbei-
tungshinweise, das entsprechende Produktdatenblatt oder

anwendungstechnische Merkblatter des jeweiligen Herstel-
lers der Haftbriicke beachtet werden.

Die flissigen oder pastésen Materialien sind entweder
werkseitig verarbeitungsfahig eingestellt oder auf der Bau-
stelle entsprechend den Herstellerangaben mit Wasser zu
verdiinnen. Eine starkere als vom Hersteller vorgegebene
Verdiinnung mit Wasser fuihrt zur Entmischung (Absetzen der
Fullstoffe) und zu einer unzureichenden Filmbildung. Sie

ist daher nicht zulassig. Grundséatzlich sind Haftbrlicken vor
Arbeitsbeginn und auch nach Arbeitsunterbrechung griind-
lich aufzurihren.

Kunststoffgebundene Haftbrliicken werden gleichmaBig von
Hand mittels Lammfellrolle, Streichbiirste oder Quast bzw.
maschinell aufgetragen. Der Auftrag der Haftbriicke muss in
jedem Fall vollflachig erfolgen. Dies ist an der Farbung des
Untergrundes und der annahernd gleichméaBigen Verteilung
der Zuschlage zu erkennen.

Bei der maschinellen Verarbeitung ist besonders darauf zu
achten, dass der Untergrund gleichmaBig dick beschich-
tet wird. Materialansammlungen sind zu vermeiden. Der
Spritzdruck sollte so eingestellt sein, dass ein Abprallen der
Zuschlagstoffe vermieden wird.

5.4 LAGERUNG VON HAFTBRUCKEN

Haftbriicken sind frostfrei zu lagern und zu transportieren,
was besonders auf der Baustelle berticksichtigt werden
muss. Durch Frost wird die Haftbriicke dauerhaft geschadigt.
Ein gefrorenes und wieder aufgetautes Produkt darf keines-
falls verwendet werden.

Die Angaben des Herstellers zu Lagerung und Haltbarkeit
sind zu beachten. Haftbriicken sind nur begrenzt haltbar.
Uberlagerte Ware darf ebenfalls nicht verarbeitet werden.

6. PUTZVERARBEITUNG

6.1 TROCKNEN DER HAFTBRUCKE

Haftbriicken missen vor dem Auftrag des Putzes trocken,
klebfrei und vollstandig verfilmt sein. Dies lasst sich durch
Augenschein und Kratzprobe feststellen. Die Mindesttrock-
nungsdauer wird vom Hersteller angegeben und betragt in
der Regel je nach Raumklimabedingungen mindestens 24
Stunden.

6.2 MORTELAUFTRAG UND PUTZDICKEN AUF BETON
Generell ist beim Verarbeiten von Gipsputz DIN V 18550 zu
beachten.

Der Gipsputzmortel wird nach den Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers mit der Maschine oder per Hand in verarbei-
tungsgerechter Konsistenz aufgetragen. Abweichungen von
der verarbeitungsgerechten Mortelkonsistenz kénnen zu einer
verminderten Haftung des Gipsputzes am Untergrund fihren.

Gipsputz auf Wanden

Gipsputz auf Wanden wird in der Regel einlagig und mit
einer mittleren Putzdicke von 10 mm aufgetragen. An einzel-
nen Stellen ist eine Mindestdicke von 5 mm zulassig. Diinn-
lagenputz stellt besondere Anforderungen an die Ebenheit
des Putzgrundes und wird einlagig in einer Dicke von 3 -5
mm aufgetragen.

Mehrlagiges Putzen ist bei Gipsputz fiir alle bauliblichen
Situationen und Aufgabenstellungen nicht erforderlich und
sollte vermieden werden. Erweist sich in Sonderfallen ein
Putzen in mehreren Lagen als unumganglich, ist die untere
Putzlage in noch weichem Zustand quer aufzukdmmen.
Nach ihrer vollstandigen Austrocknung wird diese erste Lage
mit einer Grundierung oder einer Aufbrennsperre behandelt.
Nach deren Austrocknung kann die folgende Lage aufgetra-
gen werden, bei Handputz geschieht dies in Richtung der
Kammrillen.

Gipsputz auf Decken

Bei Deckenputzen ist eine einlagige Putzweise zwingend
erforderlich. Die maximale Putzdicke darf 15 mm nicht
Gberschreiten. Sind héhere Putzdicken notwendig, missen
geeignete Putztrager verwendet werden.

Gips-Spachtelmaterialien

Gips-Spachtelmaterialien als diinne, flachige Uberziige auf
Beton werden nach den Angaben des jeweiligen Herstellers
verarbeitet. Die Aussagen dieses Merkblatts zur Priifung und
Vorbehandlung des Untergrundes kénnen sinngemal auch
auf diese Gipsprodukte lbertragen werden.

6.3 TROCKNEN DES PUTZES

Nach dem Verputzen ist fir eine gute Bellftung zu sorgen,
um eine ziigige Austrocknung des Putzes sicherzustellen.
Hierflr reichen einzelne gekippte Fenster keinesfalls aus.
Erforderlich ist vielmehr haufiges, kurzfristiges Liiften, um
Uberschissige Feuchte abzufiihren (StoBltftung, im Idealfall



als Querltiftung). Dies gilt auch fiir Baufeuchte, die durch
nachfolgende Gewerke verursacht wird.

Bei unglinstigen Bedingungen, wie sie etwa tiefe Tempera-
turen, hohe Baufeuchte oder fehlende natiirliche Liftung
darstellen, sind vom Auftraggeber eventuell besondere
MaBnahmen vorzusehen, z. B. die Installation von Luftent-
feuchtern.

Nicht ausreichendes Liiften, vor allem in den ersten zwei
Wochen nach dem Putzauftrag, kann zur Versinterung der
Putzoberflache fihren. Diese beeintrachtigen stark die
weitere Austrocknung des Putzes. Sinterschichten missen
durch Anschleifen wieder entfernt werden.

Werden Gussasphaltestriche nach Ausfiihrung der Putzar-
beiten verlegt, hat der Auftraggeber/Planer durch Querlif-
tung fur raschen Abzug der Hitze zu sorgen. Anhaltende
Hitze durch Gussasphalt kann zu Rissen im Putz und/oder zu
Festigkeitsverlust durch zu schnellen Wasserentzug fiihren.

Grafik 2
Raumliftung
Fenster gekippt:
unzureichende Liftung I
Fenster halboffen:
bedingt ausreichende
Liftung

Fenster ganz offen
(StoBliftung):
Als Regelfall empfohlen

Fenster und Tilren ganz
offen (Querluftung):
wiederholt, aber

kurzzeitig anwenden k
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